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SOPRONI EGYETEM
KOZPONTI VIZSGALOLABORATORIUM
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
Telefon: +36 {99) 518-100
E-mail: kvi@uni-sopron.hu

Bericht
Nummer:

KVL-KFR-3252-2-3/2025D

Seite/von: 1/2

Von der NAH unter der Nummer NAH-1-1726/2023 akkreditiertes Pfiiflabor

PRUFBERICHT

Auftraggeber:

DUBAI DECOR Kft. (JP DECOR) (HU-1134 Budapest, Dézsa Gyérgy StraRe
57.)

Datum und Nummer der Auftrag:

11.07.2025 KVL-KFR-3252/2025

Name der Priifung:

Bestimmung der Formaldehydabgabe.Gasanalyse-Verfahren

Norm:

MSZ EN ISO 12460-3:2024

Umstand und Datum der Probenahme:

Nicht akkreditierte Probenahme.

Bezeichnung der Probe:

JP DECOR 3D FLEXPANEL-MIRRORED SILVER, 8,0 mm, Sperrholz mit

Kunststoffdekorplatte
Datum der Einlauf der Probe: 08.07.2025
Material {(eg. Holzart, MDF, etc.): Sperrholz, Kunststoff

Feuchtigkeitgehalt der Probe [%]:

Ort der Priifungen:

Soproni Egyetem Kdzponti Vizsgalolaboratérium, Bajcsy-Zs u. 4, H-9400
Sopron

Datum der Priifung:

16.07.2025 - 24.07.2025.

Umstand der Priifungen:

Temperatur: -°C
Luftfeuchtigkeit: -%

2. HACH DR3800 Spectrophotometer
3. Klimaschrank Angelantoni 44617

Priifpersonal: Kun Gabor (Prifingenieur)

Anhang: Bericht Nr. Seiten:
Prifgerite: Kommentar:

1. 0,00

Laboratoriums.

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Priifgegenstinde und sind giiltig nur mit die Anhinge!
Eine auszugsweise Veréffentlichung des Priifberichtes bedarf in jedem Fall der vorherigen Zustimmung des

Sopron, 24.07.2025
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Zugegende Personen:

Ku&ﬁgbor
Priifingenieur

¢¢¢¢¢¢

T WLSGALS
e,
§ r; N
S SR
N/ Be P.H 7,
OIS B¥ o ;
HE AN A\ |2 4
e\ g{ﬁ@ /S
PEAN ® / N Prof/Dr. Alpar Tibor
X "zf\s\;,HN 59s07 Labératoriumsdirektor

MK 10M/3




kS, SOPRONI EGYETEM Bericht
°§ X t% KOZPONTI VIZSGALOLABORATORIUM Nummer:
§ K Y\ E 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. KVL-KFR-3252-2-
1\l ‘-/-’ E Telefon: +36 (99) 518-100 3/2025D
w5 0 E-mail: kvi@uni-sopron.hu
- 403 N Seite/von: 2/2

Untersuchungsmaterial: JP DECOR 3D FLEXPANEL-MIRRORED SILVER, 8,0 mm, Sperrholz mit
Kunststoffdekorplatte

PRUFBERICHT

Limit according to
Ergebnis Standard

Eigensschaft
MSZ EN 14374

Gasanalysewert Gm
(mg HCHO/m2h)
<3, 2K
MSZ EN ISO 12460- 0,50 3,5 (mg HCHO/ m*h)
3:2024

Sopron, 24.07.2025
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